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罗布泊北部盐类地层分层分段取样钻进工艺
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摘　要：通过对罗布泊罗北凹地盐类矿床的勘探，工作中采用不同的钻探技术方法保证地质勘探孔的卤水取样，经
野外比较和化验分析数据的对比，提出最佳的盐类地层勘探方法。
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1　项目概况
本次施工的盐类地区位于罗布泊中部偏北，行

政隶属于若羌县，距罗布泊镇约 ２８ ｋｍ，地理坐标
为：北纬 ４０°４４畅８′，东经 ９０°５７畅５′。 第四纪地层特点
为盐层和碎屑层呈有规律的重复出现，反映区内咸
化和淡化环境的规律性变化。 根据一次大的咸化和
淡化过程形成的盐层和碎屑层作为一个沉积旋回，
将按含盐系划分为 ７个含盐组，分别对应 ７个盐层。
富钾卤水赋存于各盐层中，各含盐组的岩性、厚度见
表 １［１］ 。

表 １　罗北凹地含盐系划分表

地层划分

系 统 组

含盐组 岩　性 厚度／ｍ
卤
水
层

Ｑ

Ｑｈ 新湖组

Ｑｐ３
龙
城
组

Ｑｐ１
西
域
组

第一
Ｓ１ 圹
含粉砂石盐 ０ dd畅２０ ～３ V畅５１
含淤泥粉砂石膏 １ dd畅６６ ～５ V畅１５
含淤泥钙芒硝 ３ PP畅３０ ～２０ j畅０２

Ｗ１ 创

Ｌ１ 葺含钙芒硝粘土 ０ dd畅７０ ～８ V畅２３

第二
Ｓ２ 圹含粘土钙芒硝 １０ 耨耨畅０４ Ｗ２ 创
Ｌ２ 葺含钙芒硝粘土 １４ 耨耨畅９４

第三
Ｓ３ 圹含粘土粉砂芒硝 １０ dd畅９０ ～１９ ~畅２８ Ｗ３ 创
Ｌ３ 葺含钙芒硝粘土 ２ 葺葺畅１９

第四
Ｓ４ 圹含粘土钙芒硝 １６ dd畅７４ ～３１ ~畅２３ Ｗ４ 创
Ｌ４ 葺含钙芒硝粘土 １ 葺葺畅４４

第五

Ｓ５ 圹钙芒硝 ６ PP畅９２ ～２０ j畅０９ Ｗ５ 创
Ｌ５ 葺含钙芒硝粘土 ０ dd畅８０ ～１ V畅９３
含钙芒硝粘土 １ 葺葺畅８０

第六
Ｓ６ 圹含粘土钙芒硝 ６ PP畅７３ ～２１ j畅１８ Ｗ６ 创
Ｌ６ 葺含钙芒硝粘土 １４ 耨耨畅２７

第七

Ｓ７ 圹含粘土钙芒硝 ５ PP畅６４ ～１１ j畅５１ Ｗ７ 创

Ｌ７ 葺
含粘土粉砂、含粉
砂粘土和含钙芒硝
粘土的石膏互层

６９ 耨耨畅５６

砂质细砾层 ＞５   畅６４

　注：Ｗ１—潜卤水层；Ｗ２ ～Ｗ７—第一至第六承压卤水层；Ｓ１ ～Ｓ７—
盐层及编号；Ｌ１ ～Ｌ７—碎屑岩及编号。

2　盐类地层液体矿的勘探原理
对于盐湖和盐类地层的液体矿床勘察，枟盐湖

和盐类矿产地质勘查规范枠（ＤＺ／Ｔ ０２１２ －２００２）是
这样规定的：针对液体矿床在垂向的分异性变化较
大，对于地表和浅层的液体矿的钻探取样工作，必须
采用无冲洗液的钻进方法进行分层分段取样，避免
对盐矿芯和液体样品的污染；对于深部的液体矿床，
可采用盐水做为冲洗液进行钻进进行分层分段取

样。 取样段长度可据矿体的规模、变化特征适当调
整，一般取样自然段不大于 ５ ｍ。

3　无泵钻进施工技术要求
钻进工艺选取前应考虑的影响因素有：
（１）自然因素：本区是高盐渍土地区，生产用水

困难，且使用其它水质的生产用水将会对卤水矿造
成污染；

（２）钻进工艺上的因素：该地区钻探取心困难
和地层局部地段易缩径。
对于地质勘探孔，在不同的勘探程度内，施工技

术要求都是相同的。 其具体施工技术方法为：采用
无冲洗液的跟管钻进技术，钻进中采用粘土、套管分
段分层止水。 采用钻进、取样，下管、止水、再钻进的
钻探工艺方法。 开孔孔径 １９０ ～１２７ ｍｍ，配套钻具
直径为 １６８ ～９１ ｍｍ 的普通硬质合金钻头，辅以弹
子接手，利用孔底局部反循环原理钻进采取岩心。
终孔孔径≮９１ ｍｍ，并进入围岩 １ ～２ ｍ［２］ 。
所有地质勘探孔均进行简易水文地质观测，即

提钻后和下钻前对卤水位进行观测，成果反映在钻
进班报表上。
分层分段止水工艺如下：对采取下层（段）的卤
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水矿体，先将套（钢）管下入到已取样的深度，预留
孔底 ３０ ～５０ ｃｍ，向管中投入相当数量的粘土球，用
钻杆将粘土向下压入环状间隙，进行管外止水，检查
止水效果的标准：管内 ３０ ｍｉｎ卤水水位无变化。 然
后选取小一级的钻具钻进至下层（段），进行下一层
（段）的取样工作，反复施工工序。

工艺方法参见图 １。

图 １　地质勘探孔分段止水示意图

4　施工流程
4．1　修建地基

（１）地基要平坦、稳固、适用。
（２）基座安装必须水平、周正、稳固、并能承受

全部负荷。
4．2　钻进工艺

（１）开孔孔径≮１２７ ｍｍ，配套钻具直径为 １０８
ｍｍ的肋骨硬质合金钻头和饱９１ ｍｍ 的普通硬质合
金钻头

［３］ 。
（２）钻具组配：主动钻杆＋饱６０（饱５０） ｍｍ钻杆

＋饱１６８（饱１２７） ｍｍ岩心管＋饱１７０（饱１３０） ｍｍ硬质
合金钻头。

（３）钻进技术参数：根据本工区地层性质和钻
头结构等情况，钻头压力选用 ５００ ～７００ Ｎ／粒硬质
合金，转速选用 ６０ ～１５０ ｒ／ｍｉｎ。

（４）终孔孔径≮９１ ｍｍ，并进入基岩 １ ～２ ｍ 来
最终确定。

（５）利用孔底局部反循环原理，并辅以弹子接

手采取岩心。
（６）为确保取心质量：备用单动双管钻具（阿氏

双管）和双动双管钻具。
（７）所有地质勘探孔均进行简易水文地质观

测，即提钻后和下钻前对卤水位进行观测，观测成果
反映在钻井班报表上。

5　优化方案及比较
施工中为加快进度且保证质量，现场技术人员

及工人在实际操作中优化了工艺方法，经现场试验
比较且化验成果对比，方法是完全可行的。
5．1　优化的工艺方法
5．1．1　止水管材的优化

采用钻杆取代止水管材的中间部分，做成上下
不同径，类似于两头大、中间小的管材，减少劳动强
度和不安全隐患。
5．1．2　止水材料及层段的优化

采用棉布、胶皮取代在盐水中不易膨胀的粘土，
止水效果良好；对下部承压水段，止水层位尽量选在
粘土或不透水的地段，不需投入止水材料，将管材下
部磨成刀口状直接压入粘土层段，经检查，止水效果
良好。
5．2　双管双栓止水取样

原理及操做方法：由内、外两层水管组成，底部
有两组橡胶栓，当栓塞下至止水段后，扭转丝杆，使
内管上升，外管相对下降（不动），两组栓塞则受压
膨胀而压紧孔壁，从而达到隔离止水且取样的目的。
由底部至上部逐段进行止水、取样工作。
止水检查：通过对孔壁与外管及外管与内管的

环状间隙和内管中 ３个水位的观测或分别向某一含
水层注水，分别测量另两层静水位变化来检查止水
效果。
5．3　两种方法对比

本次两种方法止水取样的化验数据也表明，液
体矿在垂向上差异较大，说明止水效果都满足取样
要求，符合盐类地层勘探规范。

6　结语
盐类地层液体矿勘探中的分层分段止水取样要

求，决定了钻探工艺的复杂程度。 钻探方法是生产
实践中逐渐摸索和体验出来的。 在前期工作中曾采
用定深取样器方法，取得的化验数据就不符合实际，
最终而放弃此方案。

（下转第 ４２页）
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的泥浆。 据实际情况看，３００ ｍ 以深逐渐减少锯末
和蛭石的加量就可以了。

（２）用饱２４０ ｍｍ钻头＋饱１９４ ｍｍ 套铣管（１ 立
根） ＋饱８９ ｍｍ钻杆对井内钻杆及饱１５９ ｍｍ钻铤进
行逐根套铣。 每次套铣要尽量套铣过下面第二立根
的上接头，这样有利于下次进入“鱼顶”（钻杆头）。
最好用人工转动钻具进入“鱼顶”，开始应以较小钻
压、较慢转速试套，当证明确实套入后，再加大压力；
整个套铣的过程中要注意钻机扭矩的变化，出现别
劲很大时，要减小钻压，并判断情况是否正常；要保
证足够的泵量，且要随时注意泵压的变化情况。

（３）用饱８９ ｍｍ 反扣公锥 ＋饱７３ ｍｍ 反扣弯钻
杆（弯度 １５０ ～２３０ ｍｍ） ＋饱７３ ｍｍ反扣钻杆对井内
饱８９ ｍｍ钻杆进行倒扣。 “落鱼”的上头大多数情况
是靠在井壁上的，很少情况下是居中的，所以在公锥
对不上“鱼头”时，要判明情况，调整好弯钻杆的弯
度。 在倒扣时，先用磨盘造扣 ３ ～４ 扣，然后在一定
的上提力下进行倒扣，每次均是在钻杆反转 ２ ～３ 圈
后倒开一立根。 钻头在井内不工作，所以倒扣力矩
较小；每次又仅套铣一个立根，所以每次仅反开一个
立根。

（４）考虑用饱７３ ｍｍ钻杆倒开饱１５９ ｍｍ钻铤为
“小马拉大车”，为防止倒扣时因钻铤扣力矩大，强
行倒扣造成饱７３ ｍｍ反扣钻杆扭断，采用了倒扣接
头（见图 １）对饱１５９ ｍｍ钻铤进行倒扣。 这样，在感
觉到倒扣力矩太大时，及时将反扣钻具退开，而不至
于造成事故复杂化的被动局面。

图 １ 倒扣接头结构示意图

倒扣接头的上接头为反扣，与上部的反扣钻杆
相连；胀心方套是一个轴向和径向均有一定位移量
的正扣扣头，与下部“落鱼”母扣相连；胀心轴是一

个有锥度的空心轴，它用细扣与上接头连在一起，轴
的下部做成比“落鱼”内径略小的外径。
操作时，倒扣接头进入钻铤母扣内，经正转与

“落鱼”对好扣；上提钻具带动胀心轴上行，使胀心
套胀大，与钻铤母扣结合紧；然后，反转钻杆倒开钻
铤。 若觉得倒扣力矩很大，而井内“落鱼”的扣仍不
能倒开时，可下压钻具，使胀紧的胀心套回缩，此时
反转钻具，倒扣接头与“落鱼”脱离。 据对几次倒扣
操作情况看，饱７３ ｍｍ反丝钻杆需反转 ６ ～７ 圈，“落
鱼”的扣才能倒开。

（５）用 ＹＤ硬质合金加工一内外径分别为 １８０、
２３０ ｍｍ的平底套铣钻头，在轴压 ２０ ～３０ ｋＮ、转速
４０ ～５０ ｒ／ｍｉｎ的参数下把扶正器叶片消灭。 然后，
用饱２０６ ｍｍ套铣管对 饱１７８ ｍｍ 钻铤进行套铣后，
下正扣钻杆和“落鱼”对好扣，将饱１７８ ｍｍ钻铤和钻
头一并打捞上来。
至此，整个事故处理完毕。

4　几点经验和体会
（１）憋漏地层，实属操作莽撞、头脑简单。 下钻

时要观察井口返浆情况，若不返浆，应及时找原因；
开泵后，井口应马上返浆，不能强行开泵。

（２）提钻至 ６０３ ｍ左右时合立轴向井内泵送泥
浆，是很不妥的。 本意是建立正常循环，但多次类似
的事故证明，这是不可能的，白白地耽搁了宝贵的时
间。 此时应抓紧时间，在安全负荷内，尽量多地抢
提。 停止提钻的过程中，坍塌的落物更易堆集，会缩
短钻具被卡死的时间。 此时，可在地面向环空灌浆，
减轻坍塌的发展。

（３）表层套管下得少（６０ ｍ），也是个不利的因
素。 若将第四系用表层套管隔离，即便压漏地层，不
至于造成钻具提不出来。 以后在此类井的设计中，
要尽量采用表层套管作为泵室管的方案，力争表层
套管隔离上部松散层。

（４）在对钻铤进行倒扣时，应考虑用饱８９ ｍｍ或
饱１２７ ｍｍ反丝钻杆，或者对钻铤采取一次套铣完
毕，而不走倒扣的路子。

（上接第 ４０页）
施工人员在勘探中充分发挥想像力和创造力，

对技术方案不断的改进和创新，从而保质保量地完
成了勘探工作。
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