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摘 要：ＳＭＷ工法是从日本引进的新型施工工艺，其主要特点是构造简单、止水性能好、工期短、造价低、环境污染
小。 介绍了 ＳＭＷ工法的特点、适用条件以及质量控制要点，并提出了一些存在的问题。
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ＳＭＷ工法是 Ｓｏｉｌ Ｍｉｘｉｎｇ Ｗａｌｌ的简称，该工法使
用多轴型钻掘搅拌机在现场向一定深度进行钻掘，
同时在钻头处喷出水泥系强化剂与地基土反复混合

搅拌，在各施工单元之间则采取重叠搭接施工，然后
在水泥土混合体未结硬前插入 Ｈ 型钢或钢板作为
其应力补强材，固化后形成基坑挡土防水侧向支护
结构。 这种结构充分发挥了水泥土混合体和受拉材
料的力学特性，同时具有经济、工期短、高止水性、对
周围环境影响小等特点。 ＳＭＷ 工法是我国建筑施
工技术创新中技术引进与创新的典型。

ＳＭＷ工法是目前较为新颖的深基坑围护施工
方法，由于它具有其它围护方法不具有的优越性，有
着日益广泛的应用前景。 ＳＭＷ工法在日本、美国和
台湾等许多地方得到了广泛应用，国内 ＳＭＷ 工法
的施工机械主要有国产的双轴搅拌机（ ＳＪＢ －４０
型），也有引进的三轴搅拌机 （日本的 ＰＡＳ －
１２０ＶＡＲ型）。 ＳＭＷ工法最常用的是三轴型钻掘搅
拌机。 该工法可适用于粘性土、砂性土以及砂砾石
等地层中施工。

本文对南京地铁及市区深基坑支护结构采用

ＳＭＷ工法施工情况进行了分析总结，并提出了一些
问题，以期与同行交流、学习。

1　施工方法及质量控制
1．1　ＳＭＷ工法施工顺序

导沟开挖→置放导轨→设定施工标志→ＳＭＷ
钻掘及搅拌，重复搅拌，提升时搅拌→置放应力补强
材（Ｈ型钢）→固定应力补强材→施工完成 ＳＭＷ。
1．2　ＳＭＷ工法施工质量控制措施

关键点包括搅拌桩制作和 Ｈ型钢的打拔。
1．2．1　搅拌桩的制作

（１）与常规搅拌桩比较，要特别注重桩的间距
和垂直度。 施工中垂直度＜１％，以保证型钢插打起
拔顺利，保证墙体的防渗性能。

（２）桩机架行走线铺设导木，桩机就位后检查
机架垂直度，确保机架垂直度控制在 ０．３％以下，桩
机上下误差≯５０ ｍｍ。 施工过程中随机对机座四周
标高进行复测，确保机械处于水平状态施工，同时用
经纬仪经常对搅拌轴进行垂直度复测，通过对机械
的控制达到对桩体垂直度控制。

（３）浆液配比除满足抗渗和强度要求外，尚应
满足型钢插入顺利等要求。 施工中随时抽查水泥浆
液密度，每工作台班不少于 ４次。

（４）在搅拌下沉及提升过程中，控制下沉速度
≯２．０ ｍ／ｍｉｎ，提升速度 ５０ ｃｍ／ｍｉｎ左右。 控制重复
搅拌提升速度在 ０．８ ～１．０ ｍ／ｍｉｎ以内，以保证加固
范围内每一深度均得到充分搅拌。

（５）做好桩与桩间搭接的工作。 桩与桩搭接时
间不应大于２４ ｈ；如超过２４ ｈ，则在第二根桩施工时
增加注浆量 ２０％，同时减慢提升速度；如因相隔时
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间太长致使第二根桩无法搭接，则在设计人员认可
下采取局部补桩或注浆措施。
1．2．2　Ｈ型钢的打拔

（１）插入 Ｈ型钢的施工管理。 尽可能在搅拌桩
施工完成后 ３０ ｍｉｎ内插入 Ｈ型钢，若水灰比或水泥
掺入量较大，Ｈ 型钢的插入时间可相应增加。 必须
设置 Ｈ型钢悬挂梁或其他可以将 Ｈ 型钢固定到位
的悬挂装置，以免 Ｈ型钢插入到位后再下沉。 复合
排桩完成后，凿除桩顶部水泥土，露出的 Ｈ 型钢表
面需用隔离材料包扎或粘贴，然后制作压顶圈梁。

（２）Ｈ型钢回收。 采用 ２ 台液压千斤顶组成的
起拔器夹持型钢顶升，使其松动，然后采用振动锤利
用振动方式或采用卷扬机强力起拔，将 Ｈ 型钢拔
出。 采用边拔型钢边进行注浆充填空隙的方法进行
施工。

2　ＳＭＷ工法的主要特点
（１）在现代城市修建地铁，经常靠近建筑物红

线施工，ＳＭＷ工法在这方面具有相当优势，其中心
线离建筑物的墙面 ８０ ｃｍ 即可施工，这也是其他工
法所无法比拟的。

（２）消除泥浆污染公害，促进城市文明建设。
随着城市管理的规范化，由施工造成的泥浆污染成
为日趋严重的问题。 地下连续墙由自身的特性决
定，在施工时将形成大量泥浆需外运处理，而 ＳＭＷ
工法仅在施工后期将置换出来并已固结的干土外

运。
（３）施工效率高，缩短工程建设周期，降低围护

结构成本。 ＳＭＷ工法构造简单，施工速度快，可大
幅缩短工期。 另外，ＳＭＷ 工法用于围护墙体，其成
本约为地下墙结构的 ７０％，若考虑型钢回收可以降
到 ５０％，在现有围护结构中是最低的。

（４）对周边环境影响小。 ＳＭＷ 工法施工对邻
近土体扰动较小，不会产生邻近地面下沉、房屋倾
斜、道路裂损及地下设施移位等危害；ＳＭＷ 工法施
工占用场地仅为其它施工方法的 ６０％ ～８０％，有利
于保护周边建筑、道路及其架空、地下管线。

（５）成桩质量可靠。 目前，ＳＭＷ工法采用的三
轴搅拌钻机为中空叶片螺旋式钻机，在钻进土体的
同时置换出大量的原状土。 同时利用高压空气压入
水泥浆使水泥土得到充分搅拌，使得桩体无分层夹
泥现象。 桩体中插入型钢后，型钢与水泥紧密结合
增加了型钢翼缘厚度，使桩体强度大大增加。

（６）连续施工防水效果好。 ＳＭＷ 工法钻机的

钻杆具有螺旋翼与搅拌翼相间设置的特色，随着钻
掘与搅拌反复进行，可使水泥浆与土体得到充分均
匀的搅拌，且水泥掺入量高，水灰比大，墙体全长无
接缝，这样一方面使得形成的水泥土墙具有较高的
抗压、抗剪强度，另一方面可使它比传统的连续墙具
有更可靠的止水性。

（７）适用范围广。 它能适应于多种地层条件，
可在粘性土、粉土、砂砾石（卵石直径达 １００ ｍｍ 以
上）和单轴抗压强度在 ６０ ＭＰａ 以下的岩石中应用，
尤其是在深基坑中支护更适用。

3　关于水泥搅拌桩计算
3．1　ＳＭＷ工法桩水泥用量的分歧

ＳＭＷ工法桩的应用在我国已经非常广泛，但对
水泥用量的确定还没有统一的标准，国家规范枟建
筑基坑支护技术规程枠（ＪＧＪ １２０ －９９）根本没有提到
ＳＭＷ工法，目前相应的规范只有上海市工程建设规
范枟型钢水泥土搅拌墙技术规程（试行）枠（ＤＧＪ ０８ －
１１６ －２００５），但也没有明确的说法，因此施工单位一
直凭经验施工。 如某工程围护采用 ＳＭＷ 工法桩，
为跳槽式双孔全套复搅式施工，水泥用量的计算分
为大幅和中幅两种，大幅按三轴计算，中幅按两轴计
算，掺量都为 ２０％。 但这种做法能否保证所有工法
桩都达到 ２０％的水泥掺量，没有明确的判定标准。
3．2　水泥土强度的确定

枟建筑基坑支护技术规程枠（ＪＧＪ １２０ －９９）规定
在深层搅拌桩作地基处理时以 ９０ 天的无侧限抗压
强度 qｕ９０作为标准强度，笔者认为这对 ＳＭＷ挡土墙
来说时间太长。 分析国外资料并结合南京地区实际
情况建议以 ２８ 天的水泥土强度 qｕ２８作为标准强度
比较合理。
3．3　水泥掺入比确定因素

水泥掺入比一般在综合考虑土质、侧压、芯材间
隔等因素的基础上，根据室内试验确定。 型钢入土
深度主要由基坑抗隆起稳定性、挡墙内力和变位不
超过允许值、能顺利拔出等条件决定。 由于不同水
泥、不同土质、不同配合比的水泥土力学指标差异较
大，因而水泥和外掺剂的掺入量必须以现场土做试
验，再确定其合理的配合比及水泥土的无侧限抗压
强度 qｕ２８ 、弹性模量等参数指标。

4　ＳＭＷ工法设计和施工中存在的问题
（１）目前我国还没有一套完备的ＳＭＷ围护结

（下转第 ４６页）
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部位只做了局部的处理，而将水管附近进行了局部
加密处理，变更后桩位见图 ４。

图 ４　变更后桩位布置图

（２）施工过程中防止地表水和邻近水源侵入石
灰桩身而影响生石灰的吸水及膨胀效果。

（３）为保证待处理区域的处理效果及尽可能减
小桩体膨胀对其他区域的影响，灌桩顺序应按“先
外后内，先周边后中间”的原则，对单排桩应采用
“先两端后中间”的施工方式，并按每隔 １ ～２ 孔的
施工顺序进行，不允许由一边向另一边推移。

（４）为实现有限的灌灰量达到好的处理效果，
所用生石灰要求选用新鲜的生石灰块，块径 ３ ～８
ｃｍ，过烧和欠烧的生石灰都不应使用。

　　（５）由于是人工夯填，为保证灌桩的密实度，每
层的灌灰厚度≯１５ ｃｍ。

4　处理效果
经过 ６ 个月的设备运行及细致观测，该循环水

车间病害地基经石灰桩处理后效果明显，地面震动
和噪声基本消除，达到了处理的预期目的。

5　结语
通过计算比较和实践检验，用石灰桩处理该病

害地基是成功的，充分发挥了其工期短、造价低、安
全可靠、施工方便、不受场地和机械的限制及适用性
较强的特点，将其用于小型的病害地基处理是比较
经济和合理的。
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构设计规范或标准，整个设计过程只能参照有关资
料，缺乏统一理论。

（２）水泥土与型钢组合构件受力机理尚不十分
明确，尤其是减摩剂采用使这种关系变的更加复杂，
型钢“全位”和“半位”布置时，组合构件整体刚度难
以确定。

（３）水泥土抗压、抗剪强度设计值及 Ｈ 型钢与
水泥土之间单位面积摩擦力只能依据工程经验采

用， 变形阻力的定量化很困难，给设计带来不明确
因素。

（４）ＳＭＷ工法围护结构施工中，组合结构变形
刚度相对较小，围檩对提高围护结构整体性起到很
重要的作用，如何将围檩的施加方式与基坑开挖方
法相结合是一个值得考虑的问题。

（５）基坑开挖所造成的 ＳＭＷ 挡墙变形使型钢
产生弯曲，减摩剂性能或施工质量等原因都会致使
Ｈ型钢的拔出存在困难，或拔出后较难重复使用，因
此必须解决好型钢有效拔出问题。

（６）在基坑开挖过程中，ＳＭＷ 工法围护结构变
形受水位变化的影响比较大，必须考虑周边的降水，
以达到减少变形的目的。

5　结语
尽管 ＳＭＷ 工法设计与施工方面存在一些问

题，但因其具有其它围护方法无法比拟的优越性，作
为基坑围护结构仍有较高的可行性，而且由于型钢
可回收重复使用，成本较低。 ＳＭＷ工法作为一种较
新的施工工艺，从技术经济方面看，它既能满足止水
和抗侧向压力，又在成本核算和间接投入上具有一
定的优势，是较为理想的基坑围护结构。
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